
 

 

 

 تعالیبسمه 

 مینار 49اکسید منیزیم کد برگه آنالیز  

ANALYZE OF MAGNESIUM OXIDE 94 

 

MgO   96.50 %          (on ignited based) 

MgO   94.0 % Min 

CaO    0.70 % Max 

SiO2    1.85 % 

Al2O3   0.30 % Max 

Fe2O3   0.70 % Max 

L.O.I   2.50 % Max 

 

 

 شرکت مینار

 + 87 44 4447 4874 تلفن تماس :

info@minar-ga.ir    www.minar.ir 
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